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Vorwort

Bisher gab es kein anerkanntes Regelwerk für die Anwendung von Frischbetonverbund-Systemen (FBVS) auf Baustel-
len. Das im Herbst 2023 erschienene neue DBV-Merkblatt für Frischbetonverbund-Systeme wurde entwickelt, um diese 
Regelungslücke zu schließen. Das Ziel ist klar definiert: Das gemeinsam erarbeitete Regelwerk soll sich zukünftig zu 
einer anerkannten Regel der Technik (aRdT) entwickeln.

Es legt Standards für Planung, Ausschreibung und Bauausführung fest, die allen Beteiligten als verbindliche Grundlage 
dienen. Mit der Einführung dieses Merkblatts existieren nun klare Vorgaben für die Verwendung und Verarbeitung von 
FBV-Systemen auf Baustellen. Ebenso wurden mit 22 Grundprüfungen die Anforderungen an ein FBV-System definiert. 
Der �Allgemeine Anwendbarkeitsnachweis� für FBV-Systeme (aA-FBVS) soll zukünftig der Standard für alle am Markt 
befindlichen Produkte werden.

NEUES DBV�MERKBLATT: ALLES ÜBER FRISCHBETONVERBUND�SYSTEME (2023)

Das umfangreiche Merkblatt mit seinen 162 Seiten kann auf den ersten Blick überwältigend wirken.
Doch keine Sorge, wir sind hier, um Sie durch den Prozess zu begleiten und Ihnen bei der Umsetzung 
des Merkblattes zu helfen, ganz gleich, in welcher Phase sich Ihr Bauprojekt befindet.










































































































